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การสํารวจหน้างาน 

และ

การเตรียมความพร้อม



การตรวจสอบความพร้อมของหน้างานข้อปฏิบตัก่ิอนการตดิตั�งไม้พื�น

1. สํารวจความชื�นของพื�นก่อนการตดิตั�ง

ถา้เป็นพื�นคอนกรีตใหม่ที�มีการเทคอนกรีตที�ความหนา 10-15 ซม.ควรทิ�งระยะเวลาให้คอนกรีตเซ็ตตวั
ประมาณ 21-28 วนัเพื�อให้พื�นแห้งสนิทก่อนป้องกนัความชื�นจากพื�นที�จะขึ�นมาทาํความเสียหายให้แก่พื�นไม ้ควร
ตรวจสอบพื�นที�เดิม ตอ้งไม่มีนํ� ารั�วซึมทั�งบริเวณพื�นดา้นล่างและดา้นขา้ง หากพบปัญหาตอ้งซ่อมแซมแกไ้ขปัญหาให้
เรียบร้อยก่อน ระดบั ซีเมนต ์3/16” ทุกความยาว 10 ฟุต

การทดสอบเกี�ยวกบัความชื�นที�ปล่อยออกมาจากพื�นคอนกรีตโดยมีขั�นตอน ดงันี�คือ

1.1 ใชเ้ครื�องวดัความชื�นทาบวดัความชื�น ตอ้งอยูท่ี� < 3%

1.2 ปิดผนึกพลาสติกสาํหรับทดสอบ โดยการตดัพลาสติกประมาณ 
2*2 ฟุต สุ่มสาํรวจหลายบริเวณในห้อง ทิ�งไว ้72 ชั�วโมง เปิดผนึก
ของแผน่ทดสอบหนึ�งมุม ถา้พบหยดนํ� าจากการระเหยขา้งใตห้รือ
พบวา่พื�นคอนกรีตสีเขม้ขึ�นและชื�นแสดงวา่มีความชื�นมากเกินไปจึง
ยงัไม่สมควรที�จะติดตั�ง

และควรทดสอบพื�นดา้นนอกห้องวา่มีท่อนํ� าหรือรางที�คดหรือไม่เพื�อให้แน่ใจวา่ความชื�นจากดา้นนอกจะไม่ระเหยเขา้มา 

1.3 ในกรณีที�เป็นพื�นชั�นล่างแนะนาํให้ทาํการลง Primer เพื�อป้องกนัความชื�นจากพื�นดิน (แนะนาํให้ใช ้Primer 
ของ Sika )



ลง Primer ป้องกนัความชื�น





QC หนา้งาน



พื�นที�จะทาํการติดตั�งไมพ้ื�น จะตอ้งมีความสมํ�าเสมอของพื�น ไม่นูนหรือเป็นแอ่ง ภายใน 2 ตรม. 
ควรมีระดบัต่างกนัไม่เกิน +/- 1.5 มม. สามารถทดสอบไดโ้ดยการวางท่อนไมต้รงหนึ�งท่อน 
ยาวประมาณ 1-1.5 เมตรและตรวจหาจุดตํ�าบนพื�นที�ทาํให้เกิดช่องระหวา่งไมท่้อนและพื�นล่าง 
ทาํสัญลกัษณ์บนพื�นจากหลาย ๆ มุมเพื�อให้รู้วา่พื�นที�ที�จะตอ้งเสริมให้เตม็ กวา้งเท่าไหร่
สมํ�าเสมอ

2.1.1  ขจดัส่วนเกินดว้ยเครื�องขดัซีเมนต ์ดว้ยหินเจียร์มือ
(ลูกหมู)
2.1.2 ฉาบและแต่งส่วนที�เป็นแอ่งให้เตม็ใชปู้นชนิดแห้งเร็ว ใส่ไว ้
ตรงกลางที�เป็นแอ่งและใชเ้กรียงเกลี�ยออกเป็นชั�นบางให้ทั�ว 

2. สํารวจความสมํ�าเสมอของพื�นก่อนการติดตั�ง

2.1 หากพบปัญหาความไม่สมํ�าเสมอของพื�นให้แกไ้ขโดยการ 

การตรวจสอบความพร้อมของหน้างานข้อปฏิบตัก่ิอนการตดิตั�งไม้พื�น

3.ลกัษณะพื�นเดิมก่อนทาํการติดตั�ง

3.1 ตอ้งทาํการรื�อถอนพื�นเดิมก่อนติดตั�ง ไดแ้ก่ พื�นเดิมของลูกคา้เป็นพรม , พื�นไมป้าร์เกห้รือกระเบื�องยางที�เกิดการ
ชาํรุดในลกัษณะร่อน

3.2 สามารถติดตั�งโดยไม่ตอ้งรื�อถอน ไดแ้ก่ พื�นที�เดิมที�เป็นกระเบื�องเซรามิก พื�นหินขดั พื�นแกรนิต พื�นกระเบื�องยาง



การตรวจสอบความพร้อมของหน้างานข้อปฏิบตัก่ิอนการตดิตั�งไม้พื�น

แผน่ไม้ Laminate

แผน่ Film กนัความชื�น
พื�นล่างอาจเป็นพื�นไม,้คอนกรีตเปลือยหรือปูทบัดว้ยวสัดุปูพื�นชนิดอื�น

แผน่ Foam3

4. Expansion Gap การปูไมพ้ื�นจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะเวน้ช่องสาํหรับใหไ้มข้ยายตวั  

 
4.1 หากพื�นที�ในการปูมีความยาวเกินกวา่ 8 เมตร หรือมีความกวา้งเกินกวา่ 12 เมตรจะตอ้งมีการ
ตดัแบ่งพื�นที�เพื�อให้พื�นไมมี้ช่องสาํหรับขยายตวั ซึ� งจะเชื�อมและปิดช่องวา่งนั�นดว้ยตวัเชื�อมตวัที 
( T-Moulding หรือ T-Joint )

4.2 หากพื�นที�ในการปูมีพื�นที�เกินกวา่ 50 ตรม. จะตอ้งมีการตดัแบ่งพื�นที�เพื�อให้พื�นไมมี้ช่อง
สาํหรับขยายตวั ซึ� งจะเชื�อมและปิดช่องวา่งนั�นดว้ยตวัเชื�อมตวัที ( T-Moulding หรือ T-Joint )



การใช ้T-joint เชื�อมต่อระหวา่งพื�น



5. ทิศทางในการวางไมพ้ื�น 
ควรแนะนาํลูกคา้ถึงทิศทางในการติดตั�งโดยสังเกตุจากลกัษณะรูปห้อง โดยปกติจะติดตั�งขนานไปตามแนวความยาวของห้อง
หรือตามแนวลาํแสงอาทิตย ์ทางเดิน และพื�นที�แคบ ๆ ลายของพื�นไมจ้ะดูสวยขึ�นถา้ปูตามแนวยาวของพื�นที�

การตรวจสอบความพร้อมของหน้างานข้อปฏิบตัก่ิอนการตดิตั�งไม้พื�น



6. การติดตั�งวงกบประตู ตอ้งทาํการตดัเชิงวงกบประตู เพื�อสอดไมพ้ื�นเขา้ไวใ้ตว้งกบเพื�อให้ไมพ้ื�นมี
พื�นที�ในการขยายตวัได ้ประมาณ 10 มม. หากเป็นวงกบ อลูนีเนียม ที�ไม่สามารถตดัได ้ให้จบดว้ย 
Edging รอบวงกบอลูมีเนียมนั�น ๆ 

7. การติดตั�งประตู ห้องที�ตอ้งการปูพื�นไม ้ประตูตอ้งยกลอยจากพื�นที�ก่อนติดตั�งตามประเภทไม้
พื�นที�ติดตั�งโดยประมาณ 12-30 มม. 
8. กรณีลูกคา้ติดตั�งเฟอร์นิเจอร์ Build In ก่อนการติดตั�งพื�นไมค้วรแนะนาํให้ลูกคา้รองไมอ้ดัหนา ใต้
เฟอร์นิเจอร์ ให้มีความสูงกวา่ไมพ้ื�นที�จะติดตั�งโดยร่นระยะดา้นหนา้ และดา้นขา้งของเฟอร์นิเจอร์ เขา้
ไปประมาณ 3 ซม. โดยรอบเพื�อให้มีพื�นที�ในการขยายตวัของพื�นไม.้ โดยติดลูกบวัเพื�อความสวยงาม
ของสภาพห้องโดยรวม

10. การติดตั�งไมพ้ื�นควรเป็นงานเกือบสุดทา้ยของการตกแต่งบา้นโดยการดาํเนินการงานตกแต่ง 
ส่วนใหญ่ให้แลว้เสร็จโดยงานที�ทาํภายหลงังานติดตั�งพื�นไมไ้ดค้วรเป็นงานเฉพาะงานบวัเชิงผนงั
และการติดตั�ง Wallpaper เพื�อป้องกนัการชาํรุดเสียหายของผิวไมพ้ื�น

9. บวัเชิงผนงัของลูกคา้ควรมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ ¾ นิ�วหรือ 2 ซม.  เพื�อจะไดปิ้ดรอยต่อระหวา่ง
พื�นไมแ้ละผนงั ควรติดตั�งหลงัจากติดตั�งไมพ้ื�นแลว้เสร็จ

การตรวจสอบความพร้อมของหน้างานข้อปฏิบตัก่ิอนการตดิตั�งไม้พื�น



นอกจากนี�  สิ�งที�ตอ้งสาํรวจอื�นๆไดแ้ก่
•ความชื�นของซีเมนต ์3%, RH < 75
•ความราบเรียบของพื�น  +/- 3 ม.ม.ต่อความยาว 3 เมตร (พื�นเดิม, พื�นใหม่)
•ความตรงของผนงั
•งานประตู,หนา้ต่าง
•งานฝ้า
•งานผนงั
•หอ้งนํ� า
•ไฟฟ้า
•แนวการจบงาน, แนวการต่อระหวา่งหอ้ง,แนวการต่อพื�นต่างระดบั

การตรวจสอบความพร้อมของหน้างานข้อปฏิบตัก่ิอนการตดิตั�งไม้พื�น





การติดตั�งไมพ้ื�น มี 5 วธีิ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัหนา้งาน และความตอ้งการของลูกคา้
1.แบบลอยตวั ( Floating System )
2.แบบตะปู ( Nail Down System)
3.แบบทากาว ( Glue System )
4.แบบผสม ( Glue & Nail Down System)
5.แบบปูบนตง ( Timber Frame)

ระบบการติดตั�งไม้พื�น





ลายการปูสุ่ม





ลายการปูก่ออิฐ
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การติดตั�งลอยตัว( Floating System)



การติดตั�งลอยตัว( Floating System)



1. เตรียมพื�นที�ให้อยูใ่นสภาพพร้อมในการติดตั�ง ( ตามรายละเอียด ขอ้ปฏิบติัก่อนการติดตั�ง )

3. การติดตั�งไมพ้ื�นในแถวแรก

2. รองพื�นดว้ยแผน่ PE Film เพื�อกนัความชื�น และแผน่ Eva

Foam เพื�อไม่ให้เกิดเสียงดงั และทากาวที�รอยต่อระหวา่งแผน่ทั�ง
ของ PE Film และ Foam 2 ซม.หรือวางซอ้นกนัที�รอยต่ออยา่งนอ้ย 
20 ซม. และปิดทบัเชิงผนงัสูงขึ�นไปประมาณ 5 ซม.และปิดทบัดว้ย
บวัเชิงผนงั 

3.2  ติดตั�งไมพ้ื�นโดยเริ�มจากดา้นซา้ยของห้องไปทางดา้นขวาสุด หนัดา้นรางลิ�น
ตวัผูเ้ขา้หากาํแพง และใชต้วัเวน้ระยะออกมาประมาณ 1.5 – 2  ซม. จากกาํแพง 
โดยใชลิ้�มกั�นขวางเพื�อกั�นระยะห่างจากผนงัระหวา่งการติดตั�งโดยรอบเพื�อ
ป้องกนัการขยายตวัของไม้

3.1 การปู Laminate จะเรียกวา่การปูแบบ Floating เพราะจะไม่มีการยดึส่วนใดส่วนหนึ�งของพื�น
ดว้ยวสัดุใด ๆ กบัพื�นเดิม 

การตดิตั�งไม้พื�นแบบลอยตวั ( Floating System )



ปูแผน่ PE Film , Eva Foam



3.3 ติดตั�งไมพ้ื�น Laminate แผน่ที� 2 ในแถวแรก ติดตั�งเป็นแนวเดียวกบัไมแ้ผ่น
แรก โดยล็อคติดกบัแผน่แรก ( ดงัรูป ) 

3.4 ปูไมพ้ื�นแถวแรกไปเรื�อย ๆ จนกวา่จาํเป็นตอ้งตดัไมพ้ื�นแผ่น
สุดทา้ย วดัระยะห่างระหวา่งไมพ้ื�นแผน่สุดทา้ยกบัผนงัให้มี
ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1.5 – 2 ซม. 

การตดิตั�งไม้พื�นแบบลอยตวั ( Floating System )

4. การติดตั�งไมพ้ื�นในแถวที�เหลือ
4.1 เริ�มติดตั�งไมพ้ื�นในแถวที�สองโดยตดัไมพ้ื�นแผ่นแรกให้มีความยาวเท่ากบั
ครึ� งของความยาวไมพ้ื�นทั�งหมดโดยวางในลกัษณะเหลื�อมเหมือนลายก่ออิฐ 

4.2 ควรประกอบไมพ้ื�นดา้นสั�นก่อนแลว้จึงประกอบดา้นยาวกบัไมพ้ื�นที�ในแถว
แรก เพราะจะทาํให้ระยะห่างระหวา่งไมพ้ื�นแนบสนิทมากที�สุด

4.3 การประกอบไมพ้ื�นระบบล๊อคควรสอดไมพ้ื�นดา้นที�มีรางลิ�นตวัผูเ้ขา้กบัไมพ้ื�นดา้น
ที�มีรางลิ�นตวัเมียโดยยกขึ�นทาํมุมประมาณ 45 แลว้จึงกดลงให้แนบสนิทกบัพื�น



5. ปูพื�นให้ขนานไปกบักาํแพงและประกบลิ�นและรางลิ�นให้เขา้กนัอยา่งแน่นหนาห้ามตอกตะปูลง
ที�พื�น Laminate และไม่ควรใชฆ้อ้นเคาะที�พื�นไมโ้ดยตรงควรเคาะผา่นบล็อกไมโ้ดยตอ้งวางให้ได้
ฉากระหวา่งบล๊อกไมแ้ละลิ�นของไมพ้ื�นเพื�อป้องกนัความเสียหายควรใชฆ้อ้นยาง

6. การติดตั�งไมพ้ื�นในแถวสุดทา้ย จาํเป็นตอ้งวดัระยะห่างระหวา่งไมพ้ื�น
แถวสุดทา้ยกบัผนงัโดยการวางแผ่นไมไ้ปบนแผ่นไมแ้ถวก่อนสุดทา้ยโดย
หันลิ�นเขา้หากาํแพง จากนั�นขีดเส้นและใชเ้ลื�อยตดัตามรอยที�ขีดเส้นไว้

การตดิตั�งไม้พื�นแบบลอยตวั ( Floating System )

7. หลงัจากติดตั�งไมพ้ื�นเสร็จรอยติดจะถูกปิดดว้ยตวัเชื�อมต่าง ๆ ( ตามรายละเอียดการติดตั�งตวัจบงาน 
Laminate ) เพื�อเก็บรอยต่อระหวา่งพื�นและกาํแพง หรือรอยต่อระหวา่งพื�น 

7.1 กรณีที�ลูกคา้มีบวัเดิมอยูแ่ลว้และไม่ยอมถอดบวัเดิม
ออกในการปูพื�นจะตอ้งเปลี�ยนจากการเวน้ระยะห่างพื�น
กบักาํแพงมาเป็นพื�นกบับวัเดิมของลูกคา้ และจะติดลูกบวั
เพื�อปิดช่องวา่งที�เวน้ไวเ้พื�อความสวยงาม

7.2  ช่องวา่งระหวา่งพื�นและกาํแพงที�ถูกเวน้ไวจ้ะถูกปิด
ดว้ยบวั,ลูกบวัหรือตวัจบงานอื�น ๆ ตามความ  เหมาะสม
ของพื�นที�



Installation Manual

การติดตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)



การติดตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)



2.สามารถปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ ทบัพื�นเดิมที�เป็นกระเบื�องเซรามิก พื�นหินขดั พื�นแกรนิต พื�นกระเบื�องยาง ยกเวน้กรณี
พื�นเดิมเป็นพรม หากพื�นไมป้าร์เกห้รือกระเบื�องยางเดิมเกิดการชาํรุดในลกัษณะร่อนออกจากพื�นปูนควรรื�อพื�นเดิมออก
และปรับแต่งพื�นให้เรียบร้อยก่อนการติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ โดยการปูไมอ้ดัหนา 8-15 มม. (แนะนาํให้ใช ้15 mm)
รองก่อนการปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ

ข้อปฏิบัตก่ิอนการตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)

1. สํารวจความชื�นของพื�นก่อนการตดิตั�ง และ สํารวจความสมํ�าเสมอของพื�นก่อนการ
ตดิตั�ง



3. การปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะเวน้ช่องวา่งเพื�อสาํหรับให้ไมข้ยายตวั (Expansion Gap)  การขยายตวัจะมาก
หรือนอ้ยขึ�นกบัชนิดของพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จรูป

4. หากพื�นที�ในการปูมีความกวา้งเกินกวา่ 8 เมตร หรือมีความ
ยาวเกินกวา่ 12 เมตรจะตอ้งมีการตดัแบ่งพื�นที�เพื�อให้พื�นไมมี้ช่อง
สาํหรับขยายตวัที�เพียงพอโดยการสลบัแนวในการปู                     
( แนวตั�งและแนวนอน )

ข้อปฏิบัตก่ิอนการตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)

5. ทิศทางในการวางพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จเพื�อความสวยงาม ควรปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จขนานไป
แนวเดียวกบัลาํแสงอาทิตย ์ทางเดิน และ
สาํหรับพื�นที�แคบ ๆ ลายของพื�นไมจ้ริงทาํสี
สาํเร็จจะดูสวยขึ�นถา้ปูตามแนวยาวของพื�นที�
นั�น ๆ



6. การติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จใตว้งกบประตู ตอ้งทาํการตดัขาวงกบประตู และสอดพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จเขา้ไว้
ใตพ้ื�นวงกบป้องกนัการขยายตวัของพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จประมาณ 2.5 – 3 ซม. การขยายตวัของพื�นไมจ้ริงทาํสี
สาํเร็จจะมากหรือนอ้ยขึ�นกบัชนิดของพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จและวสัดุรองพื�น ( ไมอ้ดั ) ที�ใชใ้นการติดตั�ง หากเป็นวง
กบ อลูมิเนียม ที�ไม่สามารถตดัได ้ให้จบดว้ยตวัเชื�อมผนัง ( Edging ) ตามรอบวงกบอลูมีเนียมนั�น ๆ 

Tips&Tricks

ระยะความหนาที�จําเป็นต้องตัดขาวงกบประตู =  ความหนาแผ่น film + ความหนาของไม้อัด + ความหนาวัสดุรอง
พื�น + ความหนาพื�นไม้จริงสําเร็จรูป

7. การติดตั�งประตูห้องที�ตอ้งการปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จประตูจะตอ้งยกลอยจากพื�นปูนประมาณ 2.5 - 3 ซม.       

(หมายเหตุ ขึ�นกบัขนาดความ
หนาของไมอ้ดัรองพื�น, พื�นไม้
จริงทาํสีสาํเร็จ,แผน่ film และ
วสัดุรองพื�น)

ข้อปฏิบัตก่ิอนการตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)



8. กรณีลูกคา้ตอ้งการติดตั�งเฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์น Built In ก่อนการติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ 
ลูกคา้ควรรองไมอ้ดัหนา 2.5 – 3 ซม.ใตเ้ฟอร์นิเจอร์ เพื�อร่นระยะดา้นหนา้ และดา้นขา้ง
ของเฟอร์นิเจอร์ 3 ซม. โดยรอบเพื�อความสวยงามของห้องภายหลงัการติดตั�งและการขยายตวั
ของพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ

10. การติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จควรเป็นงานเกือบสุดทา้ยของการตกแต่งบา้นโดยการ
ดาํเนินการงานตกแต่ง ส่วนใหญ่ให้แลว้เสร็จโดยงานที�ทาํภายหลงังานติดตั�งพื�นไมจ้ริง
สาํเร็จรูปไดค้วรเป็นงานเฉพาะงานเฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์น Built In และการติดตั�งวอลทเ์ปเปอร์ 
Wallpaper 

9. บวัเชิงผนงัของลูกคา้ควรมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 7/8  นิ�วหรือ 2 ซม. และมีความสูงจากพื�น
เดิมประมาณ        2.5 - 3 ซม. เพื�อจะไดปิ้ดรอยต่อระหวา่งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จและผนงั

ข้อปฏิบัตก่ิอนการตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)



1. เตรียมพื�นที�ให้อยูใ่นสภาพพร้อมในการติดตั�ง ( ตามรายละเอียด ขอ้ปฏิบตัิก่อนการติดตั�ง ) ข้อควรจํา พื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ
จาํเป็นตอ้งปรับสภาพหนา้งานจริงอยา่งนอ้ย 7 (Acclimation) วนัก่อนการติดตั�งโดยการเปิดกล่องแลว้นาํไมจ้ริงวางในส่วนกลาง
ของพื�นที�ห้องทั�งหมด 

2. รองพื�นดว้ยแผน่ Film เพื�อกนัความชื�น และทากาวที�รอยต่อระหวา่งแผน่ PE 
Film 2 ซม. หรือวางซ้อนกนัที�รอยต่ออยา่งนอ้ย 20 ซม. และปูให้เลยสูงขึ�น
ไปถึงตีนผนงั ให้มีความสูงเท่ากบัขนาดความกวา้งของบวั และปิดทบั
ขอบทุกดา้นดว้ยเทปกาว

การตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)

3.  รองพื�นชั�นที�2  ดว้ยไมอ้ดัที�ผา่นการทานํ� ายากนัปลวกมาแลว้โดยที�ไมอ้ดัจะตอ้งมีความหนา
ขั�นตํ�าอยูท่ี� 8-10 มม. ในการปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จทุกชนิดไม่วา่พื�นเดิมจะเป็นวสัดุใด
ก็ตามจาํเป็นตอ้งรองพื�นดว้ยไมอ้ดัก่อนเสมอ ไมอ้ดัจะถูกปูในทิศทางตรงขา้มกบัการ
ปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ และไมอ้ดัแต่ละแผน่จะตอ้งปูห่างกนัประมาณ 1 ซม.เพื�อเวน้
ระยะให้ไมอ้ดัมีการขยายตวั



การติดตั�งไมอ้ดัรองพื�น



4. รองพื�นชั�นที� 3 ดว้ยแผน่โฟมเพื�อดูดซับเสียง ทากาวทั�วที�รอยต่อระหวา่งแผ่นโฟมอยา่ง
นอ้ย 2 ซม. หรือวางซ้อนกนัที�รอยต่ออยา่งนอ้ย 20 ซม. 

การตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)

5. การติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จในแถวแรก
5.1 การติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จจะเรียกวา่การติดตั�งแบบ Nail 
Down จะไม่มีการใชก้าวในการติดตั�ง หากจาํเป็นตอ้งใชก้าวควร
เป็นกาวที�ไม่มีส่วนผสมของนํ� า เริ�มการติดตั�งไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ
โดยเริ�มจากดา้นซ้ายของห้องไปทางดา้นขวาสุด หันรางลิ�นตวัผู ้
เขา้หากาํแพง และใชต้วัเวน้ระยะออกมาประมาณ 2 ซม.  จาก
กาํแพง โดยใชลิ้�มกั�นขวางเพื�อกั�นระยะห่างจากผนงัระหวา่งการ
ติดตั�งโดยรอบเพื�อป้องกนัการขยายตวัของไม้

5.2   วธีิติดตั�งคือยงิตะปูที�ลิ�นตวัผูใ้ห้ติดกบัไมอ้ดัโดยมีการเวน้
ระยะห่างทุก ๆ 10 ซม. ควรใช ้Stapler ST grade  จากนั�นประกอบ
เขา้กบัรางลิ�นตวัเมียของไมแ้ผน่ที� 2 ต่อกนัไปจนเตม็พื�นที� และ
ควรยงิตะปูที�ลิ�นตวัผูท้างดา้นกวา้งของพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จดว้ย
เพื�อให้กระชบัให้แน่นยิ�งขึ�น



5.3 ติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จแผน่ที� 2 ในแถวแรก ติดตั�งเป็นแนวเดียวกบัพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ
แผน่แรก โดยนาํดา้นที�มีรางลิ�นตวัเมียประกอบเขา้กบัดา้นที�มีรางลิ�นตวัผู ้

5.4 ปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จแถวแรกไปเรื�อย ๆ จนกวา่จาํเป็นตอ้งตดัพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ
แผน่สุดทา้ย วดัระยะห่างระหวา่งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จแผน่สุดทา้ยกบัผนงัให้มีระยะห่าง
อยา่งนอ้ย 1 – 1.5 ซม. 

การตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)

6. การติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จในแถวที�เหลือ
6.1 เริ�มติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จในแถวที�สองโดยตดัพื�นไมจ้ริง
ทาํสีสาํเร็จแผน่แรกให้มีความยาวเท่ากบัครึ� งของความยาวพื�นไม้
จริงทาํสีสาํเร็จทั�งหมดโดยวางในลกัษณะเหลื�อมเหมือนลายก่ออิฐ 

6.2  ควรประกอบพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ ดา้นยาวก่อนแลว้จึงประกอบดา้นสั�นกบัพื�นไมจ้ริงทาํสี
สาํเร็จในแถวแรก เพราะจะทาํให้ระยะห่างระหวา่งพื�นไมแ้นบสนิทมากที�สุด 



7. ปูพื�นให้ขนานไปกบักาํแพงและประกบลิ�นและรางลิ�นให้เขา้กนั
อยา่งแน่นหนาห้ามตอกตะปูลงที�พื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จและไม่ควร
ใชฆ้อ้นเคาะที�พื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จโดยตรงควรเคาะผา่นบล็อกไม้
โดยตอ้งวางให้ไดฉ้ากระหวา่งบล๊อกไมแ้ละลิ�นของพื�นไมจ้ริงทาํสี
สาํเร็จเพื�อป้องกนัความเสียหายควรใชฆ้อ้นยาง ขอ้ควรระวงั เคาะ
พื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จให้ติดกนัแบบหลวม ๆ ไม่ควรเคาะให้ติดแน่น
จนเกินไป

8. การติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จในแถวสุดทา้ย จาํเป็นตอ้ง
วดัระยะห่างระหวา่งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จแถวสุดทา้ยกบัผนงั
โดยการวางแผน่ไมไ้ปบนแผน่ไมแ้ถวก่อนสุดทา้ยและพลิก
ไมใ้ห้หงายขึ�นโดยหนัลิ�นเขา้หากาํแพงเผื�อระยะ 1.5-2 ซม.
จากกาํแพงเพื�อให้ไมข้ยายตวัจากนั�นขีดเส้นใตแ้ละใชเ้ลื�อยตดั
ตามรอยที�ขีดเส้นไว้

การตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)



9. หลงัจากติดตั�งพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จเสร็จรอยติดจะถูกปิดดว้ยตวัเชื�อมต่าง ๆ ( ตามรายละเอียด
การติดตั�งตวัจบงานพื�นไมส้าํเร็จรูป ) เพื�อเก็บรอยต่อระหวา่งพื�นและกาํแพง หรือรอยต่อระหวา่ง
พื�น 

9.1 กรณีที�ลูกคา้มีบวัเดิมอยูแ่ลว้และไม่ตอ้งการถอดบวั
เดิมออกในการปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จจะตอ้งเปลี�ยนจาก
การเวน้ระยะห่างพื�นกบักาํแพงมาเป็นพื�นกบับวัเดิมของ
ลูกคา้ และจะติดลูกบวัเพื�อปิดช่องวา่งที�เวน้ไวเ้พื�อความ
สวยงาม

10. สามารถยา้ยเฟอร์นิเจอร์กลบัเขา้ไปในห้องและสามารถเดินบนพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ
ภายใน 24 ชั�วโมงหลงัการติดตั�ง

9.2  ช่องวา่งระหวา่งพื�นและกาํแพงที�ถูก
เวน้ไวจ้ะถูกปิดดว้ยบวั,ลูกบวัหรือตวัจบ
งานอื�น ๆ ตามความ  เหมาะสมของพื�นที�

การตดิตั�งพื�นไม้จริงการตดิตั�งแบบตะปู ( Nail Down System)
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การติดตั�งแบบกาว ( Glue System)



การติดตั�งแบบกาว ( Glue System)



การติดตั�งแบบกาว ( Glue System)



การติดตั�งแบบกาว ( Glue System)

การติดตั�งแบบกาว มี 2 แบบ คือ
1. การติดตั�งโดยใชไ้มอ้ดั

1.1 เตรียมพื�นที�ให้อยูใ่นสภาพพร้อมในการติดตั�ง ( ตามรายละเอียด 
ขอ้ปฏิบตัิก่อนการติดตั�ง ) และติดตั�งไมอ้ดัตามขั�นตอนการติดตั�ง ( ดู
จาก การติดตั�งแบบ Nail Down)

2. เทกาวลงบนพื�นมอ้ดัที�ถูกเตรียมไวแ้ลว้ แลว้ปาดดว้ยเกรียงหวี
ให้สมํ�าเสมอ

กาวที�ใชใ้นการติดตั�งไมพ้ื�น ตอ้งเป็นกาวที�ไม่มี
ส่วนผสมของนํ�า  ( กาว PU)

หรือ อาจทากาวที�พื�นไม ้แลว้ติดตั�งบนพื�น โดยวธีินี� จะช่วย
ประหยดักาวมากกวา่การเทลงบนพื�นโดยตรง

หมายเหตุ : พื�นไม้ที�ติดตั�งด้วยกาว จะต้องไม่มีfoil 
ด้านหลงัไม้ เนื�องจากจะทาํให้ทากาวไม่ติด ดงันั�น ถา้

ไมมี้foil ตอ้งลอก foil ออกก่อน



การติดตั�งแบบกาว ( Glue System)
3. ออกแรงกดไมล้งบนเนื�อกาว เพื�อให้ผิวไมด้า้นล่าง

สาํผสัเนื�อกาวอยา่งเตม็ที�

2. การติดตั�งโดยไม่ใช้ไม้อดั

วิธีนี�  ใชก้าวเทลงบนพื�นคอนกรีตไดเ้ลย ซึ� ง พื�นที�จะติตั�งโดยวิธีนี�  ตอ้งขดัมนัเรียบเท่านั�น
จากนั�น ติดตั�งตามขั�นตอนที� 4-5 ของการติดตั�งโดยใชไ้มอ้ดั 



การตดิตั�งแบบกาว ( Glue System)





Installation Manual

การติดตั�งระบบผสม( Glue & Naildown System)



การติดตั�งระบบผสม( Glue & Naildown System)

การติดตั�งระบบนี�  เป็นการติดตั�ง โดยใชว้ธีิการติดตั�งแบบกาว และวธีิการติดตั�งแบบ
ตะปู มาใชร่้วมกนั เพื�อช่วยเสริม ใหแ้ขง็แรงยิ�งขึ�น 

(ขั�นตอน และเทคนิคตามการบรรยาย)



Installation Manual

การติดตั�งแบบตง ( Timber Frame System)



การตดิตั�งแบบตง ( Timber Frame System)

1. เตรียมพื�นที�ให้อยูใ่นสภาพพร้อมในการติดตั�ง ( ตามรายละเอียด ขอ้ปฏิบตัิก่อนการติดตั�ง ) ข้อควรจํา พื�นไม้
จริงทาํสีสาํเร็จจาํเป็นตอ้งปรับสภาพหนา้งานจริงอยา่งนอ้ย 2 – 3 วนัก่อนการติดตั�งโดยการเปิดกล่องแลว้นาํไม้
จริงวางในส่วนกลางของพื�นที�ห้องทั�งหมด 

2. รองพื�นดว้ยแผน่ Film เพื�อกนัความชื�น และทากาวที�รอยต่อระหวา่งแผน่ PE Film 2 ซม. 
หรือวางซ้อนกนัที�รอยต่ออยา่งนอ้ย 20 ซม. และปูให้เลยสูงขึ�นไปถึงตีนผนงั ให้มี
ความสูงเท่ากบัขนาดความกวา้งของบวั และปิดทบัขอบทุกดา้นดว้ยเทปกาว

3. ติดตั�งตง โดยมีโครงคร่าว
แนวตั�ง และแนวนอน ซึ� งระยะ
ห่าวระหวา่ง โครงคร่าว นั�น 
ขึ�นอยูก่บัสภาพหนา้งาน และ
การคาํนวนของโฟร์แมนใน
การวางตง 

4. รองพื�นดว้ยไมอ้ดัที�ผา่นการทานํ� ายากนัปลวกมาแลว้โดยที�ไมอ้ดัจะตอ้งมีความหนาขั�นตํ�าอยูท่ี8-10 มม.  ในการปูพื�นไมจ้ริงทาํ
สีสาํเร็จทุกชนิดไม่วา่พื�นเดิมจะเป็นวสัดุใดก็ตามจาํเป็นตอ้งรองพื�นดว้ยไมอ้ดัก่อนเสมอ ไมอ้ดัจะถูกปูในทิศทางตรงขา้ม
กบัการปูพื�นไมจ้ริงทาํสีสาํเร็จ และไมอ้ดัแต่ละแผน่จะตอ้งปูห่างกนัประมาณ 1 ซม.เพื�อเวน้ระยะให้ไมอ้ดัมีการขยายตวั 
ซึ� งระยะการยงิตะปูลงไมอ้ดันั�น รอบนอกตอ้งยงิโดยเวน้ระยะห่างไม่เกิน 15 CM. และรอบในไม่เกิน 30 CM.



5. รองพื�นดว้ยแผน่โฟมเพื�อดูดซบัเสียง
ทากาวทั�วที�รอยต่อระหวา่งแผน่โฟมอ
ยา่งนอ้ย 2 ซม. หรือวางซอ้นกนัที�
รอยต่ออยา่งน้อย 20 ซม. หรือ กรณีที�
ติดตั�งโดยใชก้าว ไม่ตอ้งรองพื�นโฟม 
ติดตั�งกาวตามขั�นตอนไดเ้ลย

การตดิตั�งแบบตง ( Timber Frame System)

ภาพตดัขวางการติดตั�งแบบตง



Profile 
Accessories



ตัวจบงาน - Accessories

บัว T-Joint ตัวจบธรณปีระตู

ลูกบัว Edging จมูกบันได



Accessories Baseboard - บวัเชิงผนัง

บวัเชิงผนงั มีความจาํเป็น
ต่อการปูพื�นไมเ้นื�องจากการ
ปูตอ้งเวน้ระยะห่างของพื�น
ไมจ้ากกาํแพง 1-1.5 CM. 
เพื�อใหไ้มไ้ดข้ยายตวั



Accessories Quarter round - ลูกบวั

ลูกบวั จะมีลกัษณะเป็นเสี� ยว
วงกลมเสน้เลก็ๆ ใชปิ้ด
ช่องวา่งระหวา่งพื�นไมแ้ละ
ผนงัหรือพื�นไมแ้ละ
เฟอร์นิเจอร์ Built-in มี
คุณสมบติัเหมือนบวัเชิง
ผนงัแต่มีขนาดเลก็กวา่



Accessories T-Joint - ตัวเชื�อมพื�น

มีลกัษณะเป็นรูปตวั T ใช้
สาํหรับเชื�อมระหวา่งพื�น 2 
บริเวณ ที�อาจเป็นพื�นชนิด
เดียวกนั หรือ พื�นต่างชนิด 
ที�มีความสูงของพื�นเท่ากนั



Accessories Transition – ตัวจบธรณปีระตู

ใชเ้ป็นตวัจบธรณีประตู 
หรือใชเ้ชื�อมระหวา่งพื�นที� มี
ระดบัต่างกนั เนื�องจาก
ลกัษณะของตวัจบที�โคง้มา
อีกฝั�ง ทาํใหเ้วลาเดินแลว้ไม่
สะดุด



Accessories Edging – ตัวเกบ็ขอบ

มีลกัษณะคลา้ย Transition 
แต่อีกดา้นจะเป็นหวัตดั ใช้
ปิดช่องวา่งระหวา่งกาํแพง
ในกรณีที�ไม่ตอ้งการใชบ้วั
เชิงผนงั หรือใชเ้ก็บขอบของ
ไมพ้ื�นที�ต่อกบัประตูในกรณี
ที�มีธรณีสูงขึ�นมา



Accessories Stair Nosing - จมูกบนัได

ใชจ้บขอบบนัไดเพื�อเก็บมุม
แหลมของบนัได โดยจะ
เชื�อมที�ตวัลูกนอน ขอบจะมี
ลกัษณะงุม้ลงไปเป็นรูปมน



ขั�นตอนการตดิตั�งไม้พื�นและส่งมอบงาน

ก่อนการเขา้ดาํเนินการติดตั�งไมพื้�นทุกครั� ง จะตอ้งทาํการเลเฉดสีไมก่้อนทาํการติดตั�งทุกครั� ง และการติดตั�งไมพื้�นจะตอ้งทาํ
การติดตั�งในรูปแบบตามที�บริษทัฯ กาํหนดเท่านั�น เพื�อไม่ไดเ้กิดความเสียหายหลงัจากการติดตั�งไปเรียบร้อยแลว้ และหลงัจากการติดตั�ง
งานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ทางผูรั้บเหมาจะตอ้งทาํการโพเทคปิดหนา้พื�นไมทุ้กครั� งเพื�อกดัรอยขีดขวนจากผูรั้บเหมาเจา้อื�นๆที�เขา้มาทาํงาน
ต่อจากงานไมพื้�น



ปัญหาหน้างานที�เข้ามาทํางานต่อจากไม้พื�น

ปัญหาไมพื้�นเป็นรอยขีดข่วน, บวัพื�น และตวัจบงานแตกหกัเสียหาย หลงัจากการติดตั�งไมพื้�นเสร็จเรียบร้อยแลว้ อนั
เนื�องมาจาก การเขา้มาดาํเนินการติดตั�งวอลเปเปอร์ผนงั, การสกินผนงัใหม่ ,การสกดัผนงัเพิ�มเติมจากของเดิมที�ไม่ไดร้ะยะ, การเขา้
ทาํงานของฝ้าเพื�อติดตั�งระบบไฟฟ้าต่างๆ  



ปัญหาการเกดิท่อนํ�ารั�ว และระบบนํ�าในห้องพกัไม่เรียบร้อย

ปัญหาระบบทางเดินนํ�าภายในที�อยูอ่าศยัส่วนใหญ่จะเป็นปัญหามากที�สุด  จึงทาํให้พื�นไมร้ะเบิดไดจ้ากความชื�นของนํ�าที�
ท่วมขงัเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่ที�จะพบเห็นจะเป็นในส่วนงานทางที�นํ�าเขา้ เช่น ทางเขา้วงกบประตู, ท่อนํ�าในห้องนํ�ารั�ว, เฟลมอลูมิเนียม
ขอบกระจกยิงซิลิโคนไม่เรียบร้อยจึงทาํให้นํ�าซึมเขา้มาจากเวลาฝนตก



ปัญหาการตดิตั�งผดิพลาดในเรื�องของการไม่ใช้ตวัจบงาน

สาเหตุ คือ   เนื�องจากการเวน้ Gap นอ้ยเกินและไม่ใชต้วัจบงานต่างๆ ที�ควรตอ้งใช ้ไปเป็นเหตุให้ไมโ้ก่งตวัและพื�นไมร้ะเบิด

วธีิแก้ไข คือ  ในการติดตั�งตอ้งเวน้ Gap ให้เพียงพอและใชต้วัจบงานให้เหมาะสมกบัแต่ละจุดที�ควรใช้



ปัญหาที�พบบ่อยๆ(ปัญหาทางลูกคา้)

• ไม้พื �นระเบิดจากความชื �นเนื�องจาก
นํ �าเข้าทางวงกบประต,ูทอ่นํ �ารั�ว,ฯลฯ



Cupping

การโก่ง มาจาก 3 สาเหตุ หลกัๆ คือ 
1.มีความชื�นสูงใต้พื�นไม้ สาเหตุนี� เป็นสาเหตุหลกัทาํให้

ไมโ้ก่ง เป็นรูปถว้ยเมื�อมีความชื�นสูงดา้นล่างของไม ้เซลล์
ของไมด้า้นล่างขยายตวัออก แต่ดา้นบนคงที�ให้เกิดการโก่ง
เป็นรูปถว้ย
ทางแก้ไข  
อยา่ให้พื�นซีเมนตมี์ความชื�นเกิน 4% หากอยูร่ะหวา่ง 4-6 % 
ให้ใชไ้พร์เมอร์ (Primer) ทากนัชื�น เพื�อป้องกนัความชื�นจาก
ซีเมนต ์เขา้สู่ไมก้ารติดตั�งวงกบประตู หนา้ต่าง ตอ้ง  seal ให้ดี 
อยา่ให้มีนํ� ารั�วออกมา เมื�อนํ� ารั�วทาํให้นํ� าไหลเขา้สู่ใตพ้ื�นไม ้
ไมก้็โก่งตวัไดค้วรใช ้Polyethylene หรือพวกพลาสติกใส 0.2 
mm. คลุมพื�นซีเมนต ์ก่อนปูไมอ้ดั เพื�อป้องกนัความชื�น



2.เกดิจากสถานที�ติดตั�งไม้มีความชื�นสูงกว่าความชื�นในไม้ ทาํให้นํ� าในอากาศถูกดูดซึมเขา้ไปในเนื�อไมท้าํ

ให้มีการขยายตวั หากไม่มีระยะห่างระหวา่งไมพ้ื�นกบัพนงัเพียงพอ ไมก้็จะขยายเขา้ไปชนผนงัทาํให้ไมโ้ก่งได้
  ทางแก้ไข

ตอ้งวดัความชื�นสัมพทัธ์ สถานที�จะปูไม ้(หากติดแอร์ ก็ตอ้งเปิดแอร์ แลว้วดัความชื�นสัมพทัธ์) แลว้แจง้ทาง
โรงงานให้อบไมใ้ห้ไดต้ามความชื�นที�เหมาะสมกบัสถามนที�ใชง้าน ที�สมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ มีความชื�นสัมพทัธ์ไม่
เท่ากนั
เวน้ระยะห่างระหวา่งไมพ้ื�นกบัผนงัให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้แนะนาํที� 18 มม. เท่ากบัความหนาบวั
อยา่ปูไมโ้ดยเอาดา้นความยาวปูชนกบัหินแกรนิต หรือกระเบื�อง โดยไม่มีระยะห่าง หากตอ้งการปูจริงๆ ตอ้งเอา
ดา้นความกวา้งปูชนกบัหินแกรนิต โดยมีระยะห่างประมาณ 0.5 มม. แลว้ยงิ silicon ชนิดที�ยดืหยุน่ได ้ดงัรูป

หินแกรนิต

ไม้

 



ดา้นสัมผสัวงปี (ลายภูเขา)

มีการขยายตวั 8-12 %

ดา้นตั�งฉากวงปี

มีการขยายตวั 4-6 %

ดา้นหนา้ตดั

มีการขยายตวั 0.1 %

3.เกิดจากสถานที�ติดตั�งมีอากาศร้อน ทาํให้ความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศตํ�า ทาํให้หนา้ไมห้ดตวั ในขณะที�หลงัไมค้งที� 
ทาํให้การโก่งแบบรูปถว้ยเกิดขึ�น 
ทางแก้ไข 

หากเป็นห้องที�ไม่ไดอ้ยูเ่ป็นเวลานานๆ ควรปิดม่านไว ้เพื�อไม่ให้แสงแดดส่องถึง ทาํให้อุณหภูมิห้องสูง 
ความชื�นสัมพทัธ์ต ํ�า
ควรมีการวางไมท้ิ�งไวใ้นห้อง ให้มีการ acclimate นั�นคือ ให้มีการปรับสภาพสมดุลความชื�น เขา้กบัห้องก่อน
ทาํการปู
หากตอ้งการแกปั้ญหาโดยเร็วก็สามารถทาํไดโ้ดยการเพิ�มความชื�นสัมพทัธ์เขา้ไปในห้องโดยการใชพ้ดัลม 
Master cool แต่ตอ้งมีการให้ความชื�นที�เหมาะสม 



Case 1





Case 2





 Aniti termite

               LOSP   light organic solvent preservative:
    5-10 year warranty

ไม้พื �นที�ไม่ได้ผ่านกระบวนการ LOSP ไม้พื �นที�ผ่านกระบวนการ LOSP




